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全固体電池試作プロセス：グローブボックス内（Ar雰囲気、露点-70℃以下）

ご支給材料を使用した全固体電池の試作・評価や劣化解析など様々なニーズにお応えします。

硫化物系全固体電池の試作・評価

スラリー調整 塗工・積層・乾燥
硫化物系
全固体電池

合材混合 積層・プレス圧粉プロセス

塗工プロセス

固体
電解質層

正極
合材層

負極
合材層

圧粉型全固体電池の
断面SEM像

LiNbO3コート LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2-グラファイトフルセル
充放電サイクル試験 1C×300サイクル@25℃

塗工型全固体電池を使用した、長期サイクル試験が可能です。

LiNbO3コート LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2-Inハーフセル
0.1C CC-CV充放電試験@25℃

ご支給材料を用いた電池特性評価、材料スクリーニング等に対応しております。

圧粉型全固体電池

塗工型全固体電池
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